Automobi le steel

Steel type Carried standard Steel grade Thickness
scope, mm
370L. 420L. 440L. 510L. 550L.
GB/T 3273 600L. 650L. 700L 1.6~16
330CL. 380CL. 440CL. 490CL,
Automobile YB/T 4151 540CL. 590CL. 650CL 1.6~18
steel QStE260., QStE340. QStE380,
SEW 092 QStE420. QStE460. QStE500 1.67~16
1S 63113 SAPH310. SAPH370. SAPH400, L 6~14
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