Heat treated ship & ocean-engineering structural plate
	Grade
	Thickness，mm
	Delivery Status
	Standard

	A、B Z35
	6～100
	N
	ABS、CCS、DNV、KR、LR、NK、BV、RINA、RS

	D Z35
	6～100
	
	

	E Z35
	6～100
	
	

	AH32、AH36、AH40 Z35
	6～100
	N
	

	DH32、DH36、DH40 Z35
	6～100
	
	

	EH32、EH36、EH40 Z35
	6～100
	
	

	FH32、FH36、FH40 Z35
	6～100
	
	

	A420、A460、A500、A550、A690Z35
	6～100
	Q+T
	

	D420、D460、D500、D550、D690 Z35
	6～100
	
	

	E420、E460、E500、E550、E690 Z35
	6～100
	
	

	F420、F460、F500、F550、F690 Z35
	6～100
	
	

	A514 GrQ
	6～152.4
	Q+T
	ABS、CCS

	A517 GrQ
	6～177.8
	Q+T
	


[bookmark: _GoBack]
